FCN

BETONELEMENTE

Produktdatenblatt fiir Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340

Muldensteine

Eigenschaften

Anforderungen / Anmerkungen

Rastermafe (cm)Lx B x H 9-12/50/25 9-12/30/25
Qualitat DUI

Ausfiihrung einschichtig

Fase (Tiefe/Breite) FO — ohne

Abstandhalter ohne

Konizitat planmaRig keine, max. 0,5 mm pro Seite
Oberseite mit Mulde, 3 cm Stich
Unterseite mit Profilierung

Seitenflachen

planmaRig eben

Farben

gemaR giltiger Preisliste

Oberflachenbearbeitung

farbig und unbearbeitet

Witterungswiderstand

gemaR Abschnitt 5.3.2: Klasse 3, Kennzeichnung D, Masseverlust < 1,0 kg/m?

Biegezugfestigkeit

gemaR Abschnitt 5.3.3: Klasse 3, Kennzeichnung U,
charakteristisch 6,0 MPa, Mindestbiegezugfestigkeit 4,8 MPa

Abriebwiderstand

gemaR Abschnitt 5.3.4: Klasse 4, Kennzeichnung I, 18.000 mm?3/5.000 mm?

Gleit-/Rutschwiderstand

gemaR Abschnitt 5.3.5: ausreichend — R13

Besondere Hinweise:

e Der Witterungswiderstand, die Spaltzugfestigkeit und der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

e Ausblihungen kdnnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine.

e Abweichungen von der GleichmaRigkeit der Oberflachenstruktur der Bordsteine kénnen durch unvermeidbare Schwankungen
der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen
nicht die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine.

e Abweichungen von der Farbintensitat der Bordsteine kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfarbung, durch
Schwankungen bei den Ausgangstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht
die Gebrauchstauglichkeit der Bordsteine.
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