AUFBAUANLEITUNG GARTENMAUERN UND HANGBEFESTIGUNGEN

Gartenmauern mit oder ohne Hinterfilllung werden geme als Grundstiickseinfriedung, Ter-
rassenmaver, -abfangung und als Hangbefestigungen, um Fliiche zu gewinnen, eingesetzt.
Gerne setzt man dazu vorgeformte Bauteile aus Beton ein, die in verschiedenen Formen
und Grofen entweder geradlinig funktional oder in rustikaler Optik angeboten werden.

Die Befestigung mit Bauteilen aus Befon dient im privaten oder ffentlichen Wohnumfeld
sowie im Bereich von Verkehrsanlagen dem Abfangen von Hohenunterschieden im Geldnde.
Wesentliches Kriterium hierfiir ist — neben der Auswahl aus gestalterischen Griinden — die
statische Belastbarkeit aufgrund der Grife des zu iberwindenden Hahenunterschiedes. Bei
freistehendem Mauerwerk sowie Bauteilen fur Sicht-, Wind- oder Larmschutz steht rein die
optische Gestaltung im Vordergrund.
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Grundsitzlich wird als statisches Lastprinzip im Mauerbau zwischen Schwergewichts- und
Winkelstiitzmauern unterschieden. Schwergewichtsmauern stiitzen den auftretenden Erd-
druck durch das Eigengewicht ab und sind somit vor allem bei niedrigeren Bauhdhen und
geringeren Verkehrslasten oberhalb der Mauer einsetzbar. Bei Winkelstiitzmauern hingegen
lostet das Gewicht auf dem angeformten FuBteil. Sie konnen auch hdheren Erddriicken
standhalten und somit auch zum Abfangen griBerer Hohenunterschiede oder bei hoher
statischer Belastung eingesefzt werden.



Zu beriicksichtigende Lasten

Angaben zu den auftretenden Lasten. Fiir Baschungshefestigungen im Bereich von Ver-
kehrsanlagen oberhalb der Wand sind folgende Lastfiille, definiert als Verkehrslast p (oder
Ersatzflichenlast p) in kN/m?, fir das Bauwerk festzulegen:
- Stindige Lasten (qus dem Erddruck der Hinterfiillung oder z.B. von Gebduden)
- Lasten, die regelméig anzusetzen sind (Schneelast gemdf3 Norm, in der Regel 5 kN/m?)
- Verkehrslasten, z.B.

-von Fufigingern: p = 2,5 kN/m?

-von Pkws 0.A.: p = 5,0 kN/m?

-von Lkws o.A. bis 30t Gesamtlast (SLW 30) = 16,7 kN/m

-von Schwerlastfahrzeugen bis 60t Gesamtlast (SLW 60) = 33,3 kN/m?

- sonstige Lasten
- Angaben, in welchem Abstand zum Bauwerk die Lasten auftreten
- Lasten, die sich aus dem Erddruck der Hinterfillung und der Verkehrslast ergeben kéinnen
- Frgdnzende Angaben bei besonderen Standorten:

- stindiger Wasserkontakt

- Tausalzeinsatz im Winter

Fundomentausbildung

Trockenmauern und bepflanzbare Béschungselemente werden aus einzelnen Bauteilen
ohne feste Verbindung untereinander aufgesetzt. Da sich Einzelelemente von Trockenmau-
ern bei Setzungen oder Auffrierungen des Bodens mitbewegen kénnen, ist die Grindung
labil quszufiihren. Ublich ist das Aufsetzen der Maver auf eine verdichtete Schicht frostsi-
cheren Mineralstoffgemisches und die Verstiirkung der untersten Lage durch Einbindung in
eine Schicht aus Magerbeton.

Einfassungssteine miissen hingegen starr und Winkelstiitzelemente dariiber hinaus frostfrei
gegriindet werden. Eine starre Griindung erfolgt — je nach Tragféhigkeit des Baugrundes — als
Sparfundament aus einer mindestens 10 cm dicken Magerbetonschicht auf einer ausrei-
chend bemessenen Schicht aus verdichteten frostsicheren Mineralstoffgemischen. Frostfrei
gilt ein Fundament, wenn es in der Regel gebunden oder ungebunden eine Tiefe von
mindestens 80 cm unter Oberkante Geldnde erreicht. In besonders frostgefihrdeten Lagen
kinnen hahere Werte gelten.

Starre Fundamente kdnnen Bodensetzungen nicht verhindern. Sie gewihrleisten nur ein
gleichmifiges Setzen des gesamten Baukérpers. Bei unterschiedlichen Belastungen sind
Trennfugen durchlaufend in Fundament und Baukdrper anzuordnen. Die Anordnung ist gege-
benentalls durch einen Statiker festzulegen und zu Gberprifen. Grundsiitzlich ist bei starren
und nicht frostfrei ausgebildeten Fundamenten und bei nicht frostsicheren Baden zusiitzlich
ein ungebundenes Fundament aus frostsicheren Mineralstoffgemischen auszufiihren.

Im Folgenden werden fiir die verschiedenen Bauteile Regelmafie zur Fundamentaushildung
genannt. Sie gelten fiir Bauwerke mit durchschnittlicher Belastung vor allem im privaten
Bereich und ausschlieBlich unter Beachtung der nachfolgend genannten Bedingungen. In
allen anderen Fillen sind gesonderte statische Nachweise durch einen Fachmann zu fiihren.
Grundsiitzlich sind die baurechtlichen Vorschriften der jeweiligen Bundeslinder zu beachten.

Hinterfillung

Die Hinterfiillung von Baschungshefestigungen sollte aus durchldssigem und frostsicherem
Boden oder Mineralstoffgemisch bestehen. Die Kennwerte sind fir verschiedene Béden in
DIN 1055 Teil 2 Blatt 2 festgelegt. Die Hinferfiillung ist lagenweise — bis 20 cm Hhe oder
bei Einzelelementen in Hohe der Steinreihen — einzubringen und standfest zu verdichten.

Bei Winkelstiitzmauern sind ausschliefilich bautechnisch brauchbare Schiittgiiter mit einem
Reibungswinkel von ¢p = 30° fiir die Hinterfiillung zu verwenden. Es gilt hierbei grundsitz-
lich die Bedingung, dass der Reibungswinkel nicht Kleiner als eine eventuelle Geldndenei-
gung oberhalb der Maver sein darf (B < o).

Bei Hangbefestigungen aus Gartenmaver- und bepflanzbaren Béschungselementen mit
groBeren Wandhahen, geringen Wandneigungen oder hoheren Verkehrshelastungen wird
die Anordnung von Geogittern empfohlen.

Entwisserung

Die Standsicherheit von Baschungsbefestigungen, inshesondere aus gestapelten Einzeltei-
len, kann nur erreicht werden, wenn auf Hinterfillung und Bauwerk kein Wasserdruck
wirkt. Folglich miissen diese Bauwerke bei nicht ausreichend durchldssigen Béden ent-
wiissert werden.

Ab einer Wandhahe von 50 cm ist das Bauwerk grundsiitzlich zu entwissern. Die Art der
Entwiisserung ist fachgerecht neben dem Fufl des Fundaments anzuordnen und an der
Entwiisserung anzuschliefien. Bei Winkelstiitzelementen ist die Abdichtung der Fugen mit
Bitumenbahnen oder dauerelastischen Fugenbindem herzustellen. Ein fldchiges Isolieren
mit bitumindsen Anstrichen ist bei Betonelementen in der Regel nicht notwendig.

Bei frostempfindlichen und schlecht durchlissigen anstehenden Béden ist das Hinterfiill-
material auszutauschen und gegen frostsichere Mineralstoffgemische zu ersetzen. Die
Drainschicht muss alle erdberihrten Flichen des Bauwerkes oberhalb des Fundamentes
bedecken. Zusiitzlich zur Drainschicht ist am FuB der Stitzwand eine ausreichend dimensi-
onierte Drainageleitung zu verlegen.
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