AUFBAUANLEITUNG SANTURO® MAUERN

Aufbavempfehlung
Die Santuro® Mauersysteme kdnnen als Trockenmauern und mit verklebter oder gemr-

telter Fuge aufgebaut werden. Je nach Art des Aufbaus und der Mauerhdhe ist ein minera-
lisches oder betoniertes Fundament zu erstellen.

Entwiisserung

Bei Stiitzwinden aus Santuro® Maversteinen und verblendeten Betonstiitzwénden ist zur
Hangentwiisserung in Hohe des Mauerfufies eine Drainage zu verlegen und anzuschliefien.

Um Sickerwasser aus der Hinterfiillung in das Drainagerohr abzuleiten, muss vor der er-
richteten Stitzwand eine Drainagepackung aus Filterkies eingebracht sein. Eine Sperrfolie

zwischen Maverwerk und Drainagepackung darf nur eingebaut werden, wenn kein Stau-
druck entstehen kann.

Mavern

Fachbegriffe

StoBfuge Uberbinder

-

Ansichtsfliche
oder Haupt

Lagerfuge

Die Anordnung der Steine auf den Lieferpaletten ist fertigungs- und transporthedingt. Sie ist
beim Aufbau des Mauerwerks nicht zu beriicksichtigen.

Ganz gleich, welchen Mauertyp Sie errichten wollen, das Versetzen bzw. Aufmauern ist nach

Richtig Falsch
|
| |
Austeichende Uberbindung, keine Kreuzfugen Kreuzfugenverband
Richtig Falsch
| | |
|
| |

Twei Lagen bis zum Wechsler, keine zu langen Fugen Uber drei Lagen ibereinander, durchgehende Fugen

festen Regeln auszufiihren. Wird nur eine Steinhhe verarbeitet, lossen sich die Steine von
der Palette qus der Reihe nach verarbeiten. Wichtig ist, dass keine Kreuzfugen entstehen,
eine ausreichende (berbindung eingehalten wird und keine beschdigten Steine verarbeitet
werden. Bei der Verarbeitung von verschiedenen Steinhihen in einer Wandfliche (wie z. 8.
bei der Santuro® Wechselschichtmauer) sind die Verbandsregeln fiir die Gestaltung nach
DIN 1053 Teil T anzuwenden. Beim Santuro® Wechselschichtmauerwerk ist zustzlich
darauf zu achten, dass keine zu langen Fugen entstehen, Steine nicht ausklinken, keine
stehenden Steine eingebaut werden, nicht mehr als zwei bis max. drei Fugen am Wechsler
anstoBen und im unteren Mauerteil keine zu schwachen Steine verbaut werden. Bei der
Verarbeitung ist darauf zu achten, dass alle Steingrdfien und Farben gleichmifig verarbeitet
und in der Mauer verteilt werden, so dass ein harmonisches Bild entsteht. Vor der Verarbei-
tung sollte man sich deshalb einen Uberblick der Lieferung verschaffen.



Alle Santuro® Steinsysteme kinnen trocken versetzt, geklebt oder vermavert werden.
Werden die Einzelsteine verklebt, empfehlen wir den Santuro® Kleber, dieser ist auf das
Mauerwerk abgestimmt und deshalb bestens geeignet.

Verfugen

Die Fuge kannen Sie besser zur Geltung kommen lassen, indem Sie die Steine vermauern.
Verwenden Sie nur Martel mit Trasszement, damit die Fugen nicht ausblishen. Er darf nicht
70 nass sein, sonst driickt er aus den Fugen und verschmiert die Steine. Es muss laufend
verfugt werden. Nachdem einige Steinlagen gesetzt sind, wird von einer Gliittkelle mit dem
Fugeisen vorsichtig Martel in die Fugen gestrichen, bis sie voll sind. Die Fugenfiillung mit
der Spitze des Fugeisens etwa 1 mm tief auskratzen. Sie ist jetzt aufgeraut und harmoniert
mit dem Mauerwerk. Weitere Fugenansichten sind mdglich, siehe die Darstellungen.

Etwa 10 mm tiefe Fugen rufen auf der Maver ein besonders inten-
sives Spiel von Licht und Schatten hervor. Sie werden mit einem
geraden Fugeisen erzeugt.

Leicht nach innen gewdlbte Fugen harmonieren unauffillig mit
dem Bauwerk und bewirken filigrane Licht- und Schatteneffekte.
Sie werden mit einem runden Fugeisen oder kleinen Schlauchstiick
ausgefihrt.

Biindige Fugen betonen die Linienfihrung der Mauer. Sie werden
mit dem geraden Fugeisen abgezogen — sehr breite Fugen mit dem
Pinsel glatt gestrichen.

Bei Wechselschichtmauern ist die Lagerfuge zwischen zwei Steinreihen, vor einem Wechsler
etwas dinner auszufishren, so kdnnen zwei Steinhdhen anniihernd passend zum Wechsler
ausgeglichen werden. Die Steinkanten sind unregelmiifig gerundet, beim Verfugen lisst
sich der entstandene Fugenversatz retuschieren.

Bei der Verarbeitung von nassen Steinen oder bei Regen ist erhohte Sorgfalt niitig. Bei
Regen ist das frische Mauerwerk abzudecken. Verunreinigungen am Stein kinnen spter
kaum mehr entfernt werden, in der Regel bleibt ein heller Schleier sichthar.

Die Lage der Steine ist laufend mit Schnurgerist, Lot und Wasserwaage zu Gberpriifen.

Bearbeiten

Eck- oder Endstiicke kannen Sie bestellen oder auf der Baustelle selbst individuell brechen.
Passstiicke zwischen zwei Steinen sind in jedem Fall auf der Baustelle einzupassen. Dazu
eignet sich ein Pflostersteinspalter mit mindestens 15,5 cm Offnungsweite. Die Arbeit kann
auch mit dem Steinsetzer (ca. 5 cm breiter Meifiel mit abgeschrigter Bahn) und Fiustel
vorgenommen werden. Zundchst auf dem Stein die Stelle anritzen, wo er gespalten oder
abgekantet werden soll. Wenn griBere Teile abgeschlagen werden miissen, setzt man das
Werkzeug nicht an der gewtinschten Kante an, sondern etwas dahinter, und arbeitet nach.
Endsteine je nach Steinhhe 2 bis 5 cm ldnger als bendtigt wiihlen. Mit dem Steinsetzer
werden die Passsteine entsprechend zugerichtet und anschlieBend mit einem Maurerham-
mer bossiert. Je nachdem, wie viel Material an den Kanten entfernt wird, sind die Bossen
gréber oder feiner.
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Bossieren der Steine Spalten der Steine
Trockenmavern

Steine mit Einbandtiefen von 25 cm (wie z. B. Santuro® Weinbergmauer) eignen sich fiir
Trockenmauern. Sie werden in der Regel als Stiitzmavern eingesetzt.

Eine senkrechte Weinberg-Trockenmauer sollte nicht mehr als 75 cm (fiinf Steine) hoch
gebaut werden. Sie kann hdher werden, wenn sie gegen den Hang geneigt ist: bei 10°
Neigung 135 cm (neun Steine) und bei 20° Neigung 180 cm (zwalf Steine).

Santuro® wurde so konzipiert, dass bei Beachtung der Anleitungen nachhalti stabile Mau-
ern maglich sind. Allerdings konnen die individuellen Verhdltnisse hinsichtlich Standort,
Hahe und Belastung statische Berechnungen,/Nachweise erfordem, dafiir kinnen wir eine
Vorbemessung berechnen. Bei griferen Bauvorhaben sollten Sie stets auch einen Fach-
mann hinzuziehen.



Der Reiz einer Trockenmauer wird durch eine geeignete Bepflanzung erhdht. Bei niedrigen

Aufbauhéhen

beziehungsweise stufig versetzten Mauer kinnen die Santuro® Mauersteine so weit ab-
gekantet werden, dass eine durchgehende Verbindung zum Erdreich entsteht.

Bei niedrigen Trockenmauern reicht in den meisten Féllen ein mineralisches Fundament
aus grobem Kies oder Schotter, andernfalls wird es aus Beton der Giite C 16,/20 erstellt.
Die Fundamenttiefe ist wie unter dem Punkt , Fundomentdimensionierung” Seite 346 und
347 herzustellen. Ist die Mauer geneigt, so muss bereits die Oberseite des Fundaments
den entsprechenden Neigungswinkel aufweisen. Hierfiir eignet sich der Einsatz des Funda-

mentneigungssteins.

Weitere Infos erhalten Sie unter:
www.santuro.de/technik/SANTURO_Mauern_
baven.pdf

und/oder in dem Aufbaufilm unter:
www.nuedling.de/service/film-autbauhinweis-
zum-santurosystem

Mavertyp
Weinbergmaver 15 cm
Weinbergmaver 25 cm
Landhausmaver Mini 15 cm
Landhausmaver 20 cm

Wechselschichtmaver 25 cm

Musterbeispiel einer statischen Vorbemessung

magliche Hohe

freistehende Maver
90 cm
120 am
90 cm
120 cm
120 cm

abstiitzende Maver 90°
60 cm
90 cm
60 cm
75
90 cm

Weitere Aubauhhen kénnen im Rahmen einer statischen Vorbemessung ermittelt werden.
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