Reinigen, Pflegen, Schiitzen von Betonsteinoberflchen

HAUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Mit den nachfolgenden hiiufig gestellten Fragen und den dazu passenden Antworten zu
der richtigen Reinigung von Pflaster- und Plattenfliichen mdchten wir schnell und einfach
weiterhelfen. Sollten Sie eine Antwort auf eine Ihrer Fragen nicht finden, wenden Sie sich
bitte an unseren Kundenservice.

Wie werden Pflaster- oder Plattenbeldge gereinigt?

Zahlreiche Verunreinigungen auf einer Pflaster- oder Plattenoberfliiche bleichen durch Son-
neneinstrahlung aus und lisen sich mit der Zeit, auch durch normale Bewitterung, meistens
von alleine und vollstiindig auf.

Bei einer leichten Verunreinigung hilft meist schon ein harter Besen oder einer Bilrste und
normales Leitungswasser. Ein neutraler Seifenreiniger ist die erste Wahl bei der Reinigung.
Chemische Reinigungsmittel sollten erst bei stirkeren oder hartnickigen Verschmutzungen
zum Einsatz kommen.

Vor der Anwendung von chemischen Mitteln ist immer eine Probereinigung an einer ver-
deckten Stelle durchzufiihren oder eine Probefliche anzulegen. So werden Uberraschun-
gen durch Verfiirhungen oder Reaktionen zwischen dem Reiniger mit dem Betonwerkstein
vermieden.

Kann ein Hochdruckreiniger zur Pflege von Pflaster- oder Plattenbeldgen
eingesetzt werden?

Grundsiitzlich ist von einer Reinigung mit einem Hochdruckreiniger abzusehen. Durch den
hohen Wasserdruck kann es zu Beschiidigungen der Oberfliiche kommen. Durch die aufge-
raute Oberfliiche kann sich Schmutz stirker festsetzen und tiefer in die Oberfliche eindrin-
gen. Eine Reinigung wird damit immer aufwendiger. Auch wird durch den Wasserdruck das
Fugenmaterial aus den Fugen gespiilt, wodurch die Fliiche instabil werden kann. Teilweise
neues Verfugen wird dadurch notwendig.

Spezielle Aufsiitze fiir Hochdruckreiniger, wie z. B. rotierende Bilrsten, kinnen eingesetzt
werden, da bei diesen der Wasserdruck deutlich verringert ist und die Oberfldche nicht
beschiidigt wird. Die Fugenfiillung wird meist auch nicht ausgespil.

Gibt es Unterschiede in der Verschmutzungsneigung verschiedener Pfla-
ster- oder Plattenbeldge?

Pflaster- und Plattenbeliige im Freien sind den Umwelteinfliissen wie z. B. Regen, Schnee,
Blitenstaub etc. ausgesetzt. Die drtlichen Gegebenheiten, wie z. B. Bereiche unter Vor-
diichern, Baum- oder Heckenbestiinde, und die bestimmungsgemiifie Nutzung der Fliiche,
2.B. dls Garagenzufahrt, Terrassenbelag, Gartenweg efc. haben einen starken Einfluss auf
die tatstichliche Verschmutzung von Betonsteinoberflichen.

Bei Fliichen, die als Einfahrten oder Stellflichen fiir Pkw genutzt werden, kommt es mit der
Leit zu einem natiirlichen Reifenabrieb. Diese sich einstellenden Gebrauchsspuren sind nicht
vermeidbar und stellen kein Mangel an den Produkten dar. Diese Art von Verunreinigung ist
auf hellen, glatten und einfarbigen Oberfliichen deutlicher zu erkennen als auf dunkleren,
raveren und mehrfarbigen Oberfldchen, wo diese in der Regel kaum erkennbar sind und
nicht auffallen.




Auf der Pflaster- oder Plattenfliiche entsteht ein weifllicher Belag. Was
ist das?

Bei weiflichen Verfiirbungen auf Pflaster- oder Plattenfldchen handelt es sich in der Regel
um sogenannte , Aushlihungen”, von Wasser geldstes Kalkhydrat aus dem Betonwerkstein.
Das Wasser reagiert mit dem in der Luft befindlichen Kohlendioxid und verdunstet. Das
entstandene Kalziumcarbonat lagert sich als weiBlicher Belag auf der Oberfliche ab und
beeintriichtigt die Gebrauchsfihigkeit der Produkte in keinster Weise. In der Regel lisen
sich Kalkaushlihungen nach einer gewissen Zeit der Bewitterung und Benutzung von selbst
auf. Kalkaushlhungen sind kein Grund fir eine Reklamation, da sie herstellungsbedingt
nicht vermieden werden kdnnen.

Der Handel hilt eine Vielzahl von speziellen Reinigern bereit, um Ausblihungen schneller zu
entfernen. Die Verarbeitungshinweise sind auf jeden Fall zu beachten und die Wirkung
des Reinigers an einer verdeckten Stelle oder auf einer Probefliiche zu festen.

Konnen Blumentopfe oder Schwimmbecken auf eine Terrasse gestellt
werden?

Bei einem ausreichend dimensionierten und standfesten Unter- und Oberbau, einer
vorhandenen Randeinfassung und korrekt verlegten Pflastersteinen oder Terrassenplatten
ist es kein Problem, ein kleines Schwimm- oder Planschbecken auf der Terrasse aufzu-
stellen. Beachten Sie jedoch, dass sich durch das herausspritzende Wasser die Rutsch-
gefahr erhht. Bei einer Aufstellung auf einer Dachterrasse oder einem Balkon ist auf
ieden Fall die statische Belustbarkeit zu beachten. In Zweifelsfillen ist ein Stafiker zurate
7u zighen. Bei allen Gegenstiinden, die fiir einen liingeren Zeitraum an der gleichen Stelle
stehen, kénnen sich unter diesen Verfirbungen oder Ausblihungen bilden, wie z. B.
Schwimmbecken, Blumentdpfe, Pflanztrdge, Sonnenschirme, Fuimatten etc.

Um dies zu verhindern, ist es notwendig, fir eine ausreichende Beliftung der Oberfliche
2u sorgen. Die Gegenstinde sollten keinen direkten Konfakt mit der Oberfldiche haben oder
der Kontakt sollte zeitweilig unterbrochen sein, damit Stellen abtrocknen kdnnen. Das
Schwitzwasser von douerhaft feuchten Gegenstinden neigt zu einer starken alkalischen
Reakfion, die sich dann in einem irreparablen optischen Mangel an der Oberfliiche zeigt.

FCN

BETONELEMENTE

Muss Pflaster nach dem Einbav beschichtet oder imprégniert werden?
Grundsitzlich miissen weder Pflastersteine oder Terrassenplatten nach dem Verlegen im-
priigniert oder beschichtet werden. Sofem jedoch Wert auf einen verringerten Reinigungs:
aufwand gelegt wird, ist eine Imprégnierung oder Beschichtung sinnvoll. Je nach der Art
der Impriignierung oder Beschichtung kinnen sich hierdurch eine farbvertiefende Wirkung
und/oder eine deutlich sichthare glinzende Oberfldiche zeigen, die das optische Erschei-
nungshild stark verindert. Daher sollte vor einer groffliichigen Anwendung das Mittel an
einer verdeckten Stelle getestet oder eine Probeflche angelegt werden.

Was muss beim Impriignieren oder Auffrischen des Oberflichenschutzes
von Pflaster- oder Plattenbeldgen beachtet werden?

Eine Impriignierung oder Beschichtung, die nachtriiglich aufgebracht wird, kann zu einer
optischen Veriinderung der Oberfliche fihren. Um diese Verdnderung beurteilen zu kdnnen,
wird empfohlen, diese vorher an einer verdeckten Stelle zu testen oder eine Probefliiche anzu-
legen. Die Fliiche ist vor dem Impriignieren oder Beschichten auf jeden Fall griindlich zu rei-
nigen, da ansonsten vorhandene Verschmutzungen unter der Imprignierung oder Be-
schichtung fixiert werden. Die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Herstellers sind zu
beachten.

Welche Impriignierung kann auf dem Pflaster- bzw. den Plattenbelag
verwendet werden?

Der Handel hilt eine Vielzahl von unterschiedlichen Mitteln zur Imprignierung oder Be-
schichtung bereit und wird nach einer eingehenden Beratung ein Produkt empfehlen.

Wann muss eine Beschichtung oder Impriignierung avfgefrischt werden?
Produkte mit dem PROTECT LEVEL 1 (Hydrophobierung) oder PROTECT LEVEL 2 (Im-
priignierung) schiitzen die Oberfldchen fiir die ersten zwei bis drei Jahre vor Verschmutzun-
gen, wenn diese jeweils zeitnah entfernt werden. Fiir eine dauerhafte schmutzab-
weisende Wirkung wird die regelmifige Anwendung einer handelsiiblichen [dsemittel-
freien Fleckschutzimpriignierung empfohlen. Bei Produkten mit PROTECT LEVEL 3 ist die
aufgebrachte Beschichtung extrem langlebig und braucht nicht aufgefrischt zu werden.

Konnen Reinigungsmittel auch bei Pflaster- oder Plattenbeldgen mit
Oberflichenschutz angewendet werden?

Bei Produkten mit vorhandenem Oberfliichenschutz reicht hiiufig schon etwas klares Lei-
tungswasser und ein milder Reiniger, um die meisten Verschmutzungen zu entfemen.
Beim Einsatz von Reinigungsmitteln fir stiirkere Verschmutzungen ist darauf zu achten,
doss diese eine gute Vertrglichkeit aufweisen, da sturehaltige Reiniger ansonsten den
Oberfldchenschutz teilweise oder sogar vollstindig zerstdren konnen.

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir Ihnen eine Reinigungsempfehlung aufgestell:.

Warum miissen Pflaster- oder Plattenbeldge mit Oberfliichenschutz iber-
haupt gereinigt werden?

Ein Oberflichenschutz verhindert fiir eine gewisse Zeit das Eindringen von Ver-
schmutzungen in das Porengefiige des Pflasters oder der Platte. Schmutz kann sich
dadurch nur oberflichlich festsetzen und oft mit einfachsten Mitteln und auch sehr leicht
entfernt werden. Verschmutzungen sind - maglichst sofort zu entfemen, da der Reini-
gungsaufwand zu diesem Zeitpunkt am geringsten und das Reinigungsergebnis am besten
ist. Ein vorhandener Oberflichenschutz ist kein , Selbstreinigungseffekt”.



Reinigungsempfehlungen

Diese Informationen kannen und sollen nur unverbindlich sein. Eine Anwendung der Produkfe ist auf die drtlichen
Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberfliichen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen mit den Produkten
vorliegen und in allen Zweifelsfillen, sind die Produkte vorher an unauffilliger Stelle auszuprobieren bzw. st eine
Musterfliche anzulegen. Fiir Schiiden aus unsachgemfer Anwendung Gbernehmen wir kein Haftung.

FLECK VERSCHMUTZUNG

Gartenverschmutzungen wie z. B. Bliiten,
Blijtenstaub, Laub, Lehm, Grasflecken,
Erde, Vogelkot

Grillfett, Ketchup, Mayonnaise

Schmierdl

Rasendiinger (Rost)
Rost

Firbende Flecken z. B. Rotwein,
Kaffee, Speisefarbe, Obst- und Gemsesifte
wie z. B. Rote-Bete-Saft

' i Kindermalkreide, Knetgummi,

Abrieb von Gummi und Kunststoffridern

Klebrige Flecken
7. B. Schokolade, Speiseeis

Grinbelag (Moos und Algen)

Unser Partner

GRUND- UND

FARBSCHUTZ

FRISCHER FLECK/GETROCKNETER FLECK

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren/mit Was-
ser und Biirste griindlich abspiilen. Bei stiirkeren Verschmutzun-
gen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit Was-
ser und Biirste griindlich abspilen. Bei stiirkeren Verschmutzun-
gen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin OIL-EX verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspilen. Bei stirkeren Verschmutzungen
Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin OIL-EX verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Frischer Fleck: Lithofin RostEX verwenden. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Lithofin Rost-EX verwenden. Mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspiilen. Bei stirkeren Verschmutzungen
Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit Was-
ser und Biirste griindlich abspilen. Bei stiirkeren Verschmutzun-
gen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren/mit Was:
ser und Biirste griindlich abspilen. Bei stirkeren Verschmutzun-
gen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren/
mif Wasser und Birste grindlich abspilen. Bei stiirkeren
Verschmutzungen Lithofin ALLEX verwenden.
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FRISCHER FLECK/GETROCKNETER FLECK

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren/mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen. Bei stirkeren Ver-
schmutzungen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen. Bei stiirkeren Ver-
schmutzungen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin OIL-EX verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste grindlich abspilen. Bei stirkeren Verschmutzungen
Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin OIL-EX verwenden.
Mit Wasser und Biirste grindlich abspilen.

Frischer Fleck: Lithofin Ros+EX verwenden. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspiilen.

Getrockneter Fleck: Lithofin RostEX verwenden. Mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Bilrste griindlich abspiilen. Bei stiirkeren Verschmutzungen
Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen. Bei stiirkeren Ver-
schmutzungen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit
Wasser und Biirste griindlich abspalen. Bei stiirkeren Ver-
schmutzungen Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Mit Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren/
mit Wasser und Birste griindlich abspillen. Bei stiirkeren
Verschmutzungen Lithofin ALLEX verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

Getrockneter Fleck: Lithofin MN Grundreiniger verwenden.

FRISCHER FLECK/GETROCKNETER FLECK

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspiilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Birste griindlich abspalen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Miissen sofort von der Platte entfernt
werden.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit
Wasser und Biirste griindlich absplen.

Getrockneter Fleck: Missen sofort von der Platte entfemt
werden.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspiilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden.

Mit Wasser und Biirste griindlich abspiilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden.
Mit Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Knnen sich auf den Platten nur schwer festsetzen.

FRISCHER FLECK/GETROCKNETER FLECK

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren,/mit
Wasser und Biirste grindlich abspalen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden. Mit Wasser
und Biirste griindlich abspilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Bilrste griindlich abspiilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden. Mit Wasser
und Biirste grindlich abspilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Missen sofort von der Platte entfernt
werden.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren /mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Missen sofort von der Platte entfernt
werden.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspiilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden. Mit Wasser
und Biirste griindlich abspilen.

Frischer Fleck: Grobe Verschmutzungen abkehren /mit
Wasser und Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden. Mit Wasser
und Biirste griindlich abspilen.

Frischer Fleck: Mit Kiichentuch abwischen. Mit Wasser und
Biirste griindlich abspilen.

Getrockneter Fleck: Grundreiniger verwenden. Mit Wasser
und Birste griindlich abspalen.

Kannen sich auf den Platten nur schwer festsetzen.




