Wanddicke Verhéltnis Betongiite und zul. Spannung Eigengewicht max. Auflast
[cm] hk/d Rohdichte [MN/m?] [kN/m3] [kN/m]
15,0 18,90 [AC8-1.40 0,899 16,00 128,08

LAC6-1.20 0,566 14,00 79,37
17,5 16,20 [AC8-1.40 1,142 16,00 102,47
LAC6-1.20 0,/28 14,00 120,94
20,0 14,18 [AC8-1.40 1,316 16,00 294 /7
LAC6-1.20 0,833 14,00 159,22
24,0 11,81 LAC8-1.40 1585 16,00 351,08
[AC6-1.20 0,928 14,00 219, 8
LAC4-0.80 0,414 2,00 23,67



